
Die technischen Angaben sind grundsätzlich richtig, jedoch können daraus 
keine Ansprüche aus Haftung oder Leistungsgarantie erhoben werden.

Oberflächendiagramm einer Dichtscheiben-Oberfläche

Probe Nr. Meßpunkt 1 Meßpunkt 2 Meßpunkt 3

1 53,0 52,5 52,9

2 51,7 40,7 42,5

3 39,4 38,5 44,4

4 30,4 49,0 39,2

5 61,5 44,6 51,8

6 72,3 74,3 69,2

7 70,2 73,0 69,8

8 71,0 76,8 71,1

9 78,0 77,0 74,6

10 66,1 72,8 73,6

Bestimmung des Traganteils einer Dichtungsscheibe nach Betriebsverfahren 
mit Lichtmikroskop Axioplan, Olympus VK-121 und Bildanalysesystem KS 3000 Zeiss
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